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tegola marsigliese ‘universal’ antica

tegola marsigliese ‘universal’ naturale

La tegola marsigliese è una 
delle prime inno-
vazioni nei processi di mec-
canizzazione industriale di fine 

‘800, indirizzati alla pro-

duzione standardizzata 
di tegole piane, scana-
late, e nervate. La sua spe-
ciale conformazione, accuratamen-
te studiata, è composta da una parte 
piana con bordi laterali rialzati, e 
da una parte curva, disposta con le 
cavità rivolte verso l’alto.

L’unione di questi speciali 
accorgimenti risolve il pro-
blema dei giunti laterali, 
protetti in ogni caso dal ri-
coprimento.



N°14/15 PEZZI/m2
Lunghezza: cm.41

Larghezza: cm.24

Altezza: cm.5

Passo di listellatura: cm. 34,7

Pezzi per m2: 14,5/15

Peso cadauno: 3 Kg circa

dimensioni (cm) gamma colori
tegola marsigliese universal
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ALLEGATO ALL’ATTESTATO DI CONFORMITÀ 050/08

  LUOGO E DATA DI EMISSIONE: Faenza, 08/04/2008 
 
 
 COMMITTENTE: Ceramiche Daytona S.p.A. 
 
 
    STABILIMENTO: Via Ghiarola Nuova, 120 
   41042 Fiorano Modenese (MO) 

    TIPO DI PRODOTTO: Tegola Marsigliese 

  
 NORMATIVA APPLICATA: UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, 
   UNI EN 539-1, UNI EN 539-2 
 
 VALORI NOMINALI: 
 
 LUNGHEZZA 410 mm 
 LARGHEZZA 240 mm 
 FRECCIA 0.0 mm  
 SISTEMI DI ANCORAGGIO Si 
 
 DATA CAMPIONAMENTO: 13/03/2008 
 
 
 DATA ESECUZIONE PROVE: Marzo-Aprile 2008 
 
 
 PROVE ESEGUITE PRESSO: CertiMaC, Faenza
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N. 050/08 

RILASCIATO ALL’AZIENDA 

Ceramiche Daytona S.p.A. 
Via Statale 569, 177 - 41050 Solignano (MO) 

PER LO STABILIMENTO PRODUTTIVO 

Via Ghiarola Nuova, 120 - 41042 Fiorano Modenese (MO) 

PER IL PRODOTTO 

Tegola Marsigliese

Il presente Attestato  
di Conformità ha validità 
annuale a partire dalla data 
di emissione. 
 
Le prove tipo sono state  
eseguite su campioni  
selezionati in stabilimento  
da personale qualificato del 
laboratorio CertiMaC. 
 
I risultati delle verifiche 
sperimentali effettuate sono 
indicati nel Rapporto di Prova 
n° 010111 - R - 0958 
allegato al presente 
Attestato di Conformità. 
 

  CERTIMAC DICHIARA CHE IL PRODOTTO SPECIFICATO HA SOSTENUTO CON  
ESITO POSITIVO LE PROVE TIPO DI QUALIFICAZIONE PREVISTE DALLE NORME: 

 
UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2 

 IMPERMEABILITÀ: Metodo 1 
  Categoria di appartenenza 1 

 
 RESISTENZA AL GELO: Metodo C 

Prima Emissione 19/05/1998          

Emissione Corrente  08/04/2008          

  

Ing. Martino Labanti 

Rapporto di Prova allegato n. 010111 - R - 0958 Foglio 1 di 1 

La fornitura e posa in opera del 
manto di copertura sarà realiz-
zata con tegole marsigliesi (pezzi 
14,5/m2) ad impasto ceramico 
(grés ceramico) produzione Sila 
del tipo Naturale-Antico conforme 
alle normative UNI vigenti delle 
dimensioni di cm24x41 e peso 
Kg 3. Perfettamente allineate con 
la dovuta sovrapposizione su sot-
tostante struttura (lignea o di late-
ro-cemento) compresi tutti i pezzi 
speciali occorrenti.
 
La corretta messa in opera del 
manto di copertura assicura la 
garanzia di 10 anni sul prodotto 
Sila a partire dalla data di con-
segna

Antica
art. 124

retina per abbaino

pezzi speciali
ed accessori colmo corrente

colmo finale M/F

angolare laterale 
dx/sx

doppia tegola

comignolo
ø 15-20

base comignolo 
ø 15-20

colmo tre vie

colmo 4 vie

tegola frangineve

tegola portantenna

abbaino escalatore

staffa per sottocolmo sottocolmo ventilato
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Naturale
art. 123


